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.Denominaz.campione: Piedino art. 077/818

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Altezza nominale: 30 mm

Materiale: ' non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 30 mm
Condizionamento: 23+2°C/50+5% u.r.
Condizione di prova: temperatura ambiente

Attrezzatura di prova:
Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019
Modalita di prova:

[l piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione
permanente.

Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Piedino Carico di snervamento
n° N
1 19.346
2 20.065
3 19.410
4 21.121
5 20.304
Valore medio 20.049 N
Scarto tipo 727 N

Osservazioni: snervamento del perno metallico filettato.

Il direttore
Dott. Ing. fingelo Speranza

La denominazione del campione e quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione soj

fo a prova e solo esso.
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. ll rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
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-Denominaz.campione: Piedino art. 567/20

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Altezza nominale: 26 mm

Materiale: non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 35 mm
Condizionamento: 23+£2°C/50+5% u.r.
Condizione di prova: temperatura ambiente

Attrezzatura di prova:
Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019
Modalita di prova:

Il piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione
permanente.

Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Piedino Carico di snervamento
n° N

17.546
17.544
19.545
17.368
18.324

Valore medio 18.065 N
Scarto tipo 906 N

o b 0N =

Osservazioni: snervamento del piedino e del perno filettato.

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sooposto a prova e solo esso.
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
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Data Emissione: 19-02-2001

-Denominaz.campione: Piedino art. 850/160

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Altezza nominale: 80 mm

Materiale: non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 48,5 mm
Condizionamento: 23+2°C/50+5% u.r.
Condizione di prova: temperatura ambiente

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019

Modalita di prova:

Il piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione
permanente.

Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Piedino Carico di schiacciamento
n° N
1 19.095
2 19.023
3 18.554
4 18.704
5 18.730
Valore medio 18.821 N
Scarto tipo 228 N

Osservazioni: schiacciamento del dorso del piedino di appoggio.

Il direttore
Dott. Ing. Ahgelo Speranza

1 . , . .
La denominazione del campione e quella dichiarata dalla Ditta richiedente: st rapporto di prova riguarda il campione sotiqposto a prova e solo esso.

Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di provanonpuo essere riprodotto parzialmente.
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Data Esecuzione: 15-02-2001 ITALY
Data Emissione: 19-02-2001

-Denominaz.campione: Piedino art. 835/140

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Altezza nominale: 57 mm
Materiale: non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 34 mm

Condizionamento: 23+2°C/50+5% u.r.

Condizione di prova: temperatura ambiente

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019

Modalita di prova:

[l piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione
permanente.

Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Piedino Carico di schiacciamento
n° N

14.684
15.601
15.319
16.508
13.990

15.220 N
950 N

a b~ W N =

Valore medio
Scarto tipo

Osservazioni; schiacciamento del dorso del piedino di appoggio.

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione & quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione so
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.

oSto a prova e solo esso.
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.Denominaz.campione:

Piedino art. 935/122

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino
Altezza nominale:

Materiale:

Diametro piedino di appoggio:
Condizionamento:
Condizione di prova:

Attrezzatura di prova:
Modalita di prova:

permanente.
Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019

Il piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione

33 mm

non dichiarato

35 mm
23+2°C/50+x5%u.r.
temperatura ambiente

Piedino Carico dirottura
n° N
1 15.123
2 9.390
3 11.873
4 15.249
5 14.655
Valore medio 13.258 N
Scarto tipo 2562 N

Osservazioni: rottura del materiale costituente il piedino di appoggio.

La denominazione del campione € quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione so
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

a prova e solo esso.
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Data Esecuzione: 15-02-2001 ITALY
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.Denominaz.campione: Piedino art. 940/824

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Altezza nominale: 30 mm

Materiale: non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 40 mm
Condizionamento: 23+2°C/50+5% u.r.
Condizione di prova: temperatura ambiente

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019

Modalita di prova:

[l piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione
permanente.

Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Piedino Carico di snervamento
n° N

17.718
18.269
18.318
17.602
17.889

Valore medio 17.959 N
Scarto tipo 322 N

a b~ WO =

Osservazioni: snervamento del perno metallico filettato.

-

Ir | repprt Il direttore

Dott. Ing. Amgelo Speranza

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione s

sto a prova e solo esso.
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
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-Denominaz.campione:  Piedino art. 950/122

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Condizione di prova: tempe

Attrezzatura di prova:
Modalita di prova:

permanente.
Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Altezza nominale: 34 mm

Materiale: . non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 50 mm
Condizionamento: 23+2°C/50+5% u.r.

ratura ambiente

Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019

Il piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione

Piedino Carico di snervamento
n° N

1 25.009

2 24.687

3 25.060

4 24,718

5 24,206
Valore medio 24.736 N
Scarto tipo 340 N

Osservazioni: snervamento del perno metallico filettato.

@&

Il direttore
Dott. IngjjAngelo Speranza

La denominazione del campione € quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione ‘sptioposto a prova e solo esso.
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
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.Denominaz.campione: Piedino art. 079/122 —> O’"‘l&""lo?_f’\

Resistenza a compressione a temperatura ambiente PTP 38/94

Descrizione del piedino

Altezza nominale: 32 mm

Materiale: non dichiarato
Diametro piedino di appoggio: 40 mm
Condizionamento: 23+2°C/50+5% u.r.
Condizione di prova: temperatura ambiente

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron mod. 5500R tarato da centro Namas n°0019

Modalita di prova:

Il piedino viene sollecitato a compressione tra due piastre rigide fino alla rottura o alla deformazione
permanente.

Velocita di prova: 5 mm al minuto

Risultati della prova:

Piedino Carico di snervamento
n° N

30.050
29.808
23.968
28.209
29.487

Valore medio 28.304 N
Scarto tipo 2.525 N

a b~ O ND =

Osservazioni: snervamento del piedino e del perno filettato.

Il direttore
Dott. Ing. Apgelo Speranza

Il resp efidi

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione so

Ipésto a prova e solo esso.
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.



